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Niskoweglowe staliwo wysokochromowe

Przedmiotem wynalazku jest niskoweglowe staliwo wysokochromowe, odporne na korozje idziatanie
wysokich temperatur, przeznaczone na odlewy. ‘ . _

Znane z norm PN—73/H—83158 gatunki niskoweglowych staliw wysokochromowych zawierajg ciezarowo:
max 0,25% wegla, max. 7,00% manganu, max. 2,00% krzemu, max. 0,05% fosforu, max. 0,035% siarki, max.
19,00% chromu, max. 11,00% niklu, max. 2,50% molibdenu, reszta Zelazo. Przykladowo niskoweglowe staliwo
-wysokochromowe typu LH17N zawiera ciezarowo: 0,15-0,25% wegla, 0,50—0,90% manganu, 0,20—0.60%
krzemu, 0,035% fosforu, 0,035% siarki, 16,00—18,00% chromu, 1,50-2,50% niklu, reszta Zelazo. Wada znanych
staliw chromowych jest ich niska odporno$é na korozj¢ i dziatanie wysokich temperatur, w zwigzku z cZym
stosuje si¢ je gtownie jako stop nierdzewny. Dodatkowymi wadami staliw s3 niskie wlasciwosci odlewnicze, oraz
~ mate wartosci wydtuzenia A; — wynoszace okoto 8% i udamncéci, ktéra wynosi okoto 1 kGm/em®.

Celem wynalazku jest niskoweglowe staliwo wysokochromowe, odznaczajgce sie dobrymi wtasciwosciami
mechanicznymi, odlewniczymi oraz wysoka odpornoscig na korozje i dziatanie wysokich temperatur.

Istote wynalazku stanowi staliwo, zawierajace ciezarowo: max. 0,05% wegla, max. 0,80% manganu, max.
0,407% krzemu, max. 0,03% fosforu, max. 0,02% siarki, 28,00—32,00% chromu, 1,00—2,00% niklu, 0,15—0,40%
tytanu, reszta Zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia. _

- Staliwo, wedtug wynalazku, dzieki niskiej zawartosci wegla odznacza sie wysoka odpornoscig na korozje,
zwiaszcza na dziatanie chlorkéw, wodorotlenkéw, kwaséw mréwkowego, octowego 1 azotowego w szerokim -
zakresie steZen, jak réwniez na dziatanie $rodowiska nasiarczajacego. Ponadto staliwo, wediug wynalazku,
odznacza sie lepszymi od dotychczas stosowanego staliwa chromowego wiasciwosciami odlewniczymi, w zwigzku
2 czym moze by ¢ ono stosowane na odlewy, o skomplikowanych ksztattach.
~ Przyktad. ' Niskoweglowe staliwo wysokochromowe zawiera ciezarowo: wegiel — 0,03%,
mangan — 0,22%, krzem — 0,40%, fosfor —0,020%, siarka — 0,018%, chrom — 29,30%, nikiel — 1,73%.
tytan — 0,23%. ' ‘
Otrzymane staliwo posiada nasigpujace wiasnosci mechaniczne:




wytrzymatosc na rozciaganie Ry — 65 kG/mm?
wydiuzenie Ay — 22% -

preeweZenie Z — 41%

twardosé HB — 205 kG/mm?.

ZastrzeZenie patentowe

Niskoweglowe staliwo wysokochromowe zawierajace ciezarowo max. 0,05% wegla, max. 0,80% manganu,
max. 0,40% krzemu, max. 0,03% fosforu, max. 0,02% siarki, reszta Zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia,

znamienne tym, Ze zawiera cigzarowo 28,00% — 32,00% chromu, 1,00 - 2,00%. niklu i 0,15 — 0,40%
tytanu. ‘ '
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