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fluorku aluminium, 3 - 20% tlenku aluminium oraz 3 - 10% azotanu potasu.
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Srodek do usuwania magnezu ze stopéw aluminium

Zastrzezenie patentowe

Srodek do usuwania magnezu ze stopdw aluminium zawierajacy zwiazki fluoruy,
znamienny tym, ze zawiera wagowo: 55 - 90% sze$ciofluorokrzemianu sodu, 4 - 30%
fluorku aluminium, 3 - 20% tlenku aluminium oraz 3 - 10% azotanu potasu.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest Srodek do usuwania magnezu ze stopéw aluminium,
znajdujgcy zastosowanie w metalurgii i odlewnictwie.

Dotychczas z cieklych stopéw aluminium magnez usuwa sig¢ w ten sposdb, ze
wdmuchuje si¢ substancje na bazie AlCls, AlF; i innych soli do oczyszczonego cieklego
aluminium, w wyniku czego tworza si¢ z magnezem badz chlorki badz fluorki, ktore z
racji ich stosunkowo niewielkiej masy wha$ciwej unoszg sig¢ ku powierzchni kapieli, z
ktorej sg zbierane i oddzielane od aluminium. Ponadto magnez usuwa si¢ w ten sposdb,
ze kapiel oczyszczanego aluminium poddaje si¢ barbotowaniu chlorem gazowym, a
tworzacy si¢ plynny chlorek zbiera si¢ z powierzchni kapieli. Jak do tej pory nie
opracowano skutecznego §rodka do usuwania magnezu, ktéry po wprowadzeniu do
ciektego stopu aluminium usuwatby nadmiar zawartego w stopie magnezu.

Srodek do usuwania magnezu ze stopéw aluminium, wedhig wynalazku, zawiera
wagowo: 55 - 90% szeSciofluorokrzemianu sodu, 4 - 30% fluorku aluminium, 3 - 20% tlenku
aluminium oraz 3 - 10% azotanu potasu.

Zaletg Srodka, wedtug wynalazku, jest to, ze po wprowadzeniu do ciektego stopu
szybko i wydajnie obniza zawarto§¢ magnezu w stopach aluminium.

Przyktad L Srodek do usuwania magnezu zawiera wagowo: 55% szesciofluoro-
krzemianu sodu, 30% fluorku aluminium, 10% tlenku aluminium oraz 5% azotanu potasu.
Zastosowanie Srodka w ilosci 3% wagowych w stosunku do masy wsadu metalowego przy
otrzymywaniu stopu aluminium spowodowato obnizenie zawarto$ci magnezu o 0,3%.

Przyktad II Srodek do usuwania magnezu zawiera wagowo: 82% szesciofluoro-
krzemianu sodu, 10% fluorku aluminium, 5% tlenku aluminium oraz 3% azotanu potasu.

Zastosowanie §rodka w iloSci 3% wagowych w stosunku do masy wsadu metalo-
wego przy otrzymywaniu stopu AK64 (wedhug PN-76/H-88027) spowodowato obnizenie
zawartoSci magnezu o 0,35%.
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