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watéw wysokoobrotowych zawierajgce magne-
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uszczelniajgcymi i ciecz magnetyczng, zna- v
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie z cieczg magnetyczng dla watéw wysokoobrotowych
maszyn i urzgdzen pracujgcych w srodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prozni.

Ciecze magnetyczne w temperaturze powyzej 100°C tracg zdolnosci uszczelniajgce, co wigze sie
z odparowywaniem ich cieczy nosnych. Dlatego tez przy uszczelnianiu watdéw o duzych predkosciach
obrotowych, gdzie wydziela sie intensywnie ciepto wywotane tarciem wewnetrznym w cieczy magne-
tycznej stosuje sie uszczelnienia z dodatkowym chtodzeniem.

Znane jest z podrecznika W. Browna pt. Seals and sealing handbook, wydanie Elsevier Advanced
Technology, Oxford, 1995, 4th Edition, str.399, uszczelnienie z cieczg magnetyczng ztozone z dwdch
nabiegunnikéw przedzielonych magnesem trwatym spolaryzowanym osiowo i cieczy magnetycznej
znajdujacej sie w szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi na tulei osadzonej na wale, a nabie-
gunnikami. W uszczelnieniu zastosowano dwa uktady chtodzenia jeden uktad doprowadzajacy czynnik
chlodzacy do uszczelnienia przez kanaty obwodowe wykonane w nabiegunnikach, drugi uktad doprowa-
dzajacy czynnik chtodzacy do uszczelnienia od wewnatrz watu.

Istota uszczelnienia z cieczg magnetyczng dla watéw wysokoobrotowych, zawierajgcego ma-
gnesy trwate, dwa nabiegunniki, tuleje z wystepami uszczelniajacymi i ciecz magnetyczng polega na
tym, ze spolaryzowane osiowo magnesy trwate sg umieszczone w pierscieniu nodnym o przekroju po-
przecznym w ksztatcie litery T, wykonanym z materiatu niemagnetycznego a umocowanym na odsadze-
niach nabiegunnikéw zas przestrzen utworzona pomiedzy obudowa, nabiegunnikami i pierscieniem no-
$nym stanowi komore, do ktérej jest doprowadzany czynnik chtodzacy.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania, na rysunku przedstawiajagcym
uszczelnienie z cieczg magnetyczng dla watéw wysokoobrotowych, w potprzekroju wzdtuznym.

Na wale 1 jest osadzona tuleja 2 z wystepami uszczelniajgcymi nad ktorymi sg usytuowane na-
biegunniki 4, a na ich odsadzeniach jest osadzony pierscien nosny 5 o przekroju poprzecznym w ksztatcie
litery T wykonany z materiatu niemagnetycznego i uszczelniony wzgledem nabiegunnikow 4 za pomoca
pierscieni uszczelniajgcych 9 typu ,O". W pierscieniu nosnym 5 sg osadzone walcowe magnesy trwate 6
spolaryzowane osiowo. Nabiegunniki 4 sg uszczelnione wzgledem obudowy 3 za pomocg pierscieni
uszczelniajacych 10 typu ,O". Przestrzen utworzona pomiedzy nabiegunnikami 4, pierScieniem nosnym 5
i obudowg 3 stanowi komore 8, do ktdrej jest doprowadzany czynnik chtodzgcy. Ciecz magnetyczna 7
jest umieszczona w szczelinach d utworzonych pomiedzy nabiegunnikami 4, a wystepami uszczelnia-
jacymi na tulei 2.

W warunkach pracy uszczelnienia obwdd magnetyczny utworzony przez magnesy trwate 6, na-
biegunniki 4, ciecz magnetyczng 7 i tuleje 2 z wystepami uszczelniajgcymi utrzymuje ciecz magnetycz-
ng 7 w szczelinach d stanowigc bariery uszczelniajgce dla czynnika roboczego, zas czynnik chtodzacy
doprowadzany z zewnatrz do komory 8 zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury w uszczelnieniu.

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie z cieczg magnetyczng dla watéw wysokoobrotowych zawierajgce magnesy trwa-
te, dwa nabiegunniki, tuleje z wystepami uszczelniajacymi i ciecz magnetyczna, znamienne tym, ze
spolaryzowane osiowo magnesy trwate (6) sg umieszczone w pierscieniu nosnym (5) o przekroju po-
przecznym w ksztatcie litery T, wykonanym z materiatu niemagnetycznego a umocowanym na odsadze-
niach nabiegunnikéw (4) za$ przestrzer utworzona pomiedzy obudowg (3), nabiegunnikami (4) i pierscie-
niem nosnym (5) stanowi komore (8), do ktorej jest doprowadzany czynnik chtodzacy.



\

4

PL 192 645 B1

Rysunek

9 & czynnik

.-/;
e
L Yy

Y

A

oi zqcy/7/ /

1

-

I\
/\\ )

SOSIN- =S

SN
~

\\\

™,
.. \\
O\

N ) ~ \ i / / -
\ s . S L s B A
y - 8 _"/'j




PL 192 645 B1

Departament Wydawnictw UP RP
Nakfad 50 egz. Cena 2,00 z.



