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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest przepust watu obrotowego uszczelniony cieczg magnetyczng znaj-
dujacy zastosowanie w technice wysokiej prézni oraz niskocisnieniowych urzadzeniach gazowych.

Z amerykanskiego opisu patentowego nr 4605233 znany jest przepust watu uszczelniany cie-
cza magnetyczng stosowany w warunkach prézni, zawierajacy magnesy trwate spolaryzowane osio-
wo, przedzielone wielokrawedziowymi nabiegunnikami i osadzone w komorze dtawnicowej w obudo-
wie. Ciecz magnetyczna znajduje sie w matych szczelinach promieniowych, utworzonych pomiedzy
wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikow a watem, osadzonym na tozyskach tocznych w obudowie.

Z polskiego zgtoszenia patentowego P-353255 znany jest przepust watu z uszczelnieniem fer-
romagnetycznym, zawierajgcy dwie tuleje kotnierzowe wraz z wielokrawedziowymi nabiegunnikami,
€0 najmniej dwa magnesy trwate spolaryzowane osiowo umieszczone w komorze dtawnicowej, kazdy
pomiedzy dwoma wielokrawedziowymi nabiegunnikami oraz ciecz magnetyczna. Na tulei osadzonej
w obudowie i na tulei osadzonej na wale wykonane sg wystepy uszczelniajace, przy czym kazda tuleja
wraz z nabiegunnikami stanowi oddzielng cato$é, zas magnesy umieszczone sg w pierscieniowych
wnekach, wykonanych w kazdej tulei pomiedzy nabiegunnikami. Ciecz magnetyczna znajduje sie
w szczelinach promieniowych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi jednej tulei, a walcowag po-
wierzchnig drugiej tulei.

Istota przepustu watu obrotowego uszczelnionego cieczg magnetyczng wedtug wynalazku zto-
zonego z tulei nosnej wyposazonej w wielokrawedziowe nabiegunniki z wystepami uszczelniajgcymi,
magnesoéw trwatych i cieczy magnetycznej polega na tym, ze w pierscieniowych wnekach wykonanych
na obu powierzchniach czotowych tulei osadzone sg magnesy trwate spolaryzowane promieniowo,
przy czym jeden z magneséw skierowany jest biegunem N, a drugi biegunem S do powierzchni watu,
zas$ ciecz magnetyczna znajduje sie w matych szczelinach promieniowych, utworzonych pomiedzy
wystepami uszczelniajgcymi, usytuowanymi na wewnetrznej powierzchni walcowej tulei, a powierzch-
nig watu.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku w potprzekroju
osiowym.

Przepust watu obrotowego sktada sie z obudowy, w ktérej pomiedzy dwoma tozyskami tocznymi
umieszczona jest tuleja nosna 1, z dwéch magnesow trwatych 2 i 3, spolaryzowanych promieniowo,
oraz z cieczy magnetycznej 4. Magnesy 2 i 3 osadzone sg w pierscieniowych wnekach tulei 1 na obu
jej koncach, przy czym magnes 2 skierowany jest biegunem N, a magnes 3 biegunem S do po-
wierzchni watu. Tuleja 1 wyposazona jest w wielokrawedziowe nabiegunniki z wystepami uszczelnia-
jacymi wykonanymi na jej wewnetrznej powierzchni walcowej. W srodkowej czesci tulei wykonane jest
wciecie poprzeczne 6, prostopadte do osi watu. Ciecz magnetyczna 4 znajduje sie w pierscieniowych
szczelinach, utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi, a powierzchnig watu. W gniazdach
tulei 1, wykonanych na jej zewnetrznej powierzchni walcowej umieszczone sg pierscienie uszczelnia-
jace 5, typu ,O".

Zamkniety obwod magnetyczny utworzony jest przez tuleje 1, magnesy trwate 2 i 3 ciecz ma-
gnetyczna 4 oraz wat.

W warunkach eksploatacji przepustu wedtug wynalazku, w wyniku oddziatywania sit pola ma-
gnetycznego, ciecz magnetyczna utrzymywana jest w szczelinach promieniowych pomiedzy wyste-
pami tulei a watem, tworzac bariery uszczelniajgce dla czynnika roboczego.

Zastrzezenie patentowe

Przepust watu obrotowego uszczelnionego ciecza magnetyczng zfozony z tulei nosnej, magne-
séw trwatych i cieczy magnetycznej, znamienny tym, ze w pierscieniowych wnekach wykonanych na
obu powierzchniach czotowych tulei nosnej (1) osadzone sg magnesy trwate (2) i (3) spolaryzowane
promieniowo, przy czym jeden z magnesow skierowany jest biegunem N, a drugi biegunem S do po-
wierzchni watu, za$ ciecz magnetyczna (4) znajduje sie w matych pierscieniowych szczelinach pro-
mieniowych, utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi, usytuowanymi na wewnetrznej po-
wierzchni walcowej tulei, a powierzchnig watu.
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