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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie watu pionowego z zastosowaniem cieczy magnetycz-
nej, przeznaczone dla urzgdzen pracujacych w srodowisku gazowym lub w warunkach wysokiej prézni.

Znane jest z opisu patentowego nr SU 1 173 121 uszczelnienie z cieczg magnetyczng dla watu
pionowego, ktére sktada sie z magnesu trwatego i nabiegunnikéw, umieszczonych w obudowie oraz
z tulei kotnierzowej, osadzonej na wale. Jeden z nabiegunnikéw oraz kotnierz tulei majg stozkowe
powierzchnie boczne o tym samym nachyleniu. Szczeliny zawarte pomiedzy wystepami uszczelniaja-
cymi na powierzchniach stozkowych kotnierza i jednego z nabiegunnikbw oraz miedzy wystepami
drugiego nabiegunnika i tulejg wypetnione sg cieczg magnetyczna, utrzymywang w tych szczelinach
przez pole magnetyczne, wytwarzane przez magnes trwaty.

Z polskiego opisu patentowego nr PL 181 480 znane jest uszczelnienie ferromagnetyczne watu
pionowego, w ktérym pomiedzy kotnierzem tulei a korpusem usytuowana jest obudowa uszczelnienia.
W obudowie tej umieszczona jest co najmniej pare magnesoOw trwatych, spolaryzowanych osiowo,
przy czym jeden z magnesOw skierowany jest biegunem S wzgledem czota kotnierza tulei, a drugi
biegunem N wzgledem tego czota lub odwrotnie. Wielokrawedziowe wystepy uszczelniajgce roz-
mieszczone sg ha powierzchni czotowej kotnierza bezposrednio pod biegunami magnesoéw, tworzac
wraz z czescig kotnierza nabiegunniki. Ponadto, w obudowie uszczelnienia i kotnierzu usytuowane jest
uszczelnienie labiryntowe. W drugiej wersji wykonania wynalazku magnesy trwate spolaryzowane sg
promieniowo.

Ponadto, znane jest ze zgtoszenia wynalazku nr P-344 815 uszczelnienie watu pionowego, kto-
re ma we wgtebieniu korpusu umieszczony zwornik i spoczywajgcg na nim pare magnesow trwatych
spolaryzowanych osiowo oraz przylegajace do nich wielokrawedziowe nabiegunniki w postaci tulei
kotnierzowych, zaopatrzonych w wystepy uszczelniajgce, usytuowane na ich powierzchniach walco-
wych. Pomiedzy nabiegunnikami jest usytuowana cienkoscienna czes¢ stopniowanej tulei, a szczeliny
utworzone pomiedzy wystepami uszczelniajacymi nabiegunnikéw i walcowymi powierzchniami cienko-
Sciennej czesci stopniowanej tulei sg wypetnione cieczg magnetyczna.

Ze zgtoszenia wynalazku nr P-350 491 znane jest rowniez uszczelnienie z cieczg magnetyczng
dla watu pionowego, w ktérym w wytoczeniu obudowy znajdujg sie magnesy trwate spolaryzowane
osiowo, usytuowane pomiedzy wielokrawedziowymi nabiegunnikami. Pomiedzy jednym magnesem
wraz z nabiegunnikami a drugim magnesem wraz z nabiegunnikami znajduje sie przegroda stopnio-
wanej tulei, a w szczelinach utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajagcymi nabiegunnikéw
a walcowymi powierzchniami przegrody tulei znajduje sie ciecz magnetyczna.

Istotg uszczelnienia, wedlug wynalazku, zawierajgcego obudowe, stopniowang tuleje osadzong
na wale, magnes trwaly spolaryzowany promieniowo, wielokrawedziowe nabiegunniki i ciecz magne-
tyczng jest to, ze w wytoczeniu stopniowanej tulei znajdujg sie wielokrawedziowe nabiegunniki z wy-
stepami uszczelniajgcymi usytuowanymi na ich powierzchniach walcowych i umieszczony pomiedzy
nimi magnes trwaly, zas ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach pierscieniowych, utworzonych
pomiedzy wystepami uszczelniajagcymi nabiegunnikéw a walcowymi powierzchniami wytoczenia, wy-
konanego w nieruchomej obudowie uszczelnienia.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku, przedstawiajacym
uszczelnienie w potprzekroju osiowym.

Na wezszej czesci watu 1 jest osadzona stopniowana tuleja 2, w wytoczeniu ktérej znajdujg sie
wielokrawedziowe nabiegunniki 3 i 4 z wystepami uszczelniajgcymi, usytuowanymi na ich walcowych
powierzchniach. Pomiedzy nabiegunnikami 3 i 4 umieszczony jest magnes trwaty 5 spolaryzowany
promieniowo. Ciecz magnetyczna 6 znajduje sie w szczelinach pierscieniowych, utworzonych pomie-
dzy wystepami uszczelniajacymi nabiegunnikéw 3 i 4 a walcowymi powierzchniami wytoczenia, wyko-
nanego w nieruchomej obudowie uszczelnienia 7. W gniazdach, wykonanych na walcowych po-
wierzchniach nabiegunnikéw 3 i 4 umieszczone sg pierscienie uszczelniajgce 8 typu ,O".

W warunkach eksploatacji uszczelnienia wedtug wynalazku, zamkniety obw6d magnetyczny
utworzony jest przez magnes trwaty 5, nabiegunniki 3 i 4, obudowe 7 i ciecz magnetycznag 6, za$s sity
pola magnetycznego utrzymujg ciecz magnetyczng 6 w pierscieniowych szczelinach pomiedzy wyste-
pami uszczelniajgcymi nabiegunnikdw 3 i 4 a walcowymi powierzchniami wytoczenia w obudowie
uszczelnienia 7, zapewniajac szczelnose.
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Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie watu pionowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zawierajace obudowe,
stopniowang tuleje osadzong na wale, magnes trwaty spolaryzowany promieniowo, wielokrawedziowe
nabiegunniki i ciecz magnetyczng, znamienny tym, ze w wytoczeniu stopniowanej tulei (2) znajdujg
sie wielokrawedziowe nabiegunniki (3 i 4) z wystepami uszczelniajgcymi, usytuowanymi na ich po-
wierzchniach walcowych i umieszczony pomiedzy nimi magnes trwaty (5), zas ciecz magnetyczna (6)
znajduje sie w szczelinach pierscieniowych, utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi na-
biegunnikéw (3 i 4) a walcowymi powierzchniami wytoczenia, wykonanego w nieruchomej obudowie
uszczelnienia (7).
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