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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest potaczenie spoczynkowe uszczelnione ciecza magnetyczng sto-
sowane w budowie aparatury chemicznej oraz urzadzen techniki prézniowej, przeznaczone na przy-
ktad do uszczelniania pokrywy zbiornika.

Znane jest z opisu patentowego nr JP 3 213 775 uszczelnienie spoczynkowe pokrywy zbiornika
uszczelnione cieczg magnetyczng stosowane w warunkach prézni, w ktérym w pierscieniowym wgte-
bieniu, wykonanym w korpusie zbiornika umieszczone sg dwa wielokrawedziowe nabiegunniki, prze-
dzielone magnesem trwatym spolaryzowanym osiowo. Ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach,
utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi nabiegunnikéw a gtadka, czotowag powierzchnig
pokrywy zbiornika.

Znane jest z opisu patentowego nr PL 183 483 uszczelnienie z cieczg ferromagnetyczng dla po-
taczen spoczynkowych, w ktérym magnes trwaly spolaryzowany promieniowo zamocowany jest
w jednym kotnierzu, wykonanym z materiatu magnetycznego, a nabiegunniki wykonane sg w tym sa-
mym kotnierzu, na jego czotowej powierzchni i w bezposrednim sgsiedztwie magnesu z obu jego
stron. Ciecz ferromagnetyczna znajduje sie w szczelinach pomiedzy nabiegunnikami a czotowg po-
wierzchnig drugiego kotnierza, wykonanego réwniez z materiatu magnetycznego.

Ponadto znane jest z opisu patentowego nr PL 183 531 uszczelnienie spoczynkowe z cieczg
ferromagnetyczna, ktére ma pare magneséw trwatych spolaryzowanych promieniowo, a kazdy z ma-
gneséw umieszczony jest w wytoczeniach kotnierzy, przy czym jeden z magneséw jest zwrécony bie-
gunem S, a drugi biegunem N w strone zwornika, umieszczonego na zewnatrz pary magneséw po-
miedzy kotnierzami. Ciecz ferromagnetyczna znajduje sie w szczelinie pomiedzy wielokrawedziowym
nabiegunnikiem, ktéry wykonany jest na powierzchni czotowej jednego z kotnierzy a gtadkg czotowg
powierzchnig drugiego kotnierza.

Znane jest takze z polskiego zgtoszenia wynalazku nr P.365 085 uszczelnienia spoczynkowe
Z cieczg magnetyczna, w ktérym magnes trwaty spolaryzowany osiowo lub promieniowo, osadzony
jest w komorze utworzonej pomiedzy wytoczeniem w korpusie i wytoczeniem w pokrywie zbiornika.
Wystepy uszczelniajgce wykonane sg na powierzchniach czotowych lub cylindrycznych magnesu
trwatego, badz tez na powierzchniach czotowych lub cylindrycznych wykonanych w korpusie i pokry-
wie. Ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniaja-
cymi magnesu a odpowiednimi powierzchniami czotowymi lub cylindrycznymi korpusu i pokrywy lub
w szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi korpusu i pokrywy a magnesem.

Istota potgczenia spoczynkowego, zawierajacego przynajmniej jeden element z wystepami
uszczelniajgcymi, magnesy trwate spolaryzowane osiowo oraz ciecz magnetyczng, polega na tym, ze
w obu elementach potagczenia osadzone sg magnesy trwate, a na powierzchni czotowej oraz na po-
wierzchni walcowej przynajmniej jednego z elementéw wykonane sa wystepy uszczelniajgce, zas
ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach osiowych oraz szczelinach promieniowych, utworzo-
nych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi na powierzchni czotowej oraz walcowej jednego z ele-
mentéw a gtadkg powierzchnig czotowa i walcowg drugiego elementu.

Zaletg potagczenia wedtug wynalazku jest wysoka szczelno$¢ oraz prosta budowa, umozliwiaja-
ca jego tatwy montaz i demontaz.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku w potprzekroju
wzdtuznym.

Potaczenie spoczynkowe zawiera dwa elementy 1 i 2, przy czym jeden z elementéw 2 wyposa-
zony jest w wystepy uszczelniajgce 2a i 2b usytuowane na powierzchni czotowej i walcowej skierowa-
nej w strone odpowiedniej powierzchni czotowej i walcowej elementu 1 potgczenia. We wnece wyko-
nanej na obwodzie elementu 2 osadzony jest magnes trwaty 3. a we wnece wykonanej na obwodzie
elementu 1 - magnes trwaly 3, przy czym magnesy 3 i 4 przylegajg do siebie biegunami N i S, tworzac
pofaczenie spoczynkowe elementéw 1 i 2 Ciecz magnetyczna 5 znajduje sie w szczelinach osio-
wych &, oraz w szczelinach promieniowych &,, utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi 2a
i 2b na powierzchni czotowej oraz walcowej elementu 2 a gtadka powierzchnig czotowg i walcowg
drugiego elementu 1 potgczenia. Zamkniete obwody magnetyczne utworzone sg przez elementy 1 2
potaczenia, wystepy uszczelniajgce 2a i 2b, magnesy trwate 3 i 4 i ciecz magnetyczng 5.

W warunkach eksploatacji potaczenia spoczynkowego wedtug wynalazku, ciecz magnetyczna
utrzymywana jest sitami pola magnetycznego w szczelinach 8, i o, stanowiac bariery uszczelniajgce
dla czynnika roboczego.
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Zastrzezenie patentowe

Potaczenie spoczynkowe uszczelnione cieczg magnetyczng zawierajace przynajmniej jeden
element z wystepami uszczelniajacymi oraz magnesy trwate spolaryzowane osiowo, znamienne tym,
ze w obu elementach (1 i 2) potaczenia osadzone sg magnesy trwate (3 i 4), a na powierzchni czoto-
wej oraz na powierzchni walcowej przynajmniej jednego z elementéw (2) wykonane sg wystepy
uszczelniajace (2a i 2b), zas ciecz magnetyczna (5) znajduje sie w szczelinach osiowych (d,) oraz
szczelinach promieniowych (8,) utworzonych pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi (2a i 2b) na po-
wierzchni czolowej oraz walcowej jednego z elementéw (2) a gtadka powierzchnig czotowa i walcowg
drugiego elementu (1).
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