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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie modyfikatora silikonowego, bedacego roztworem
zywicy metylosilikonowej w rozpuszczalniku organicznym do hydrofobizacji pytu wapiennego.

Pyt wapienny, czyli rozdrobniony wapien naturalny, z zalezno$ci od pochodzenia i stopnia roz-
drobnienia, znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Jest uzywany w przemysle energe-
tycznym, jako sorbent do odsiarczania spalin, w drogownictwie jako wypetniacz mas bitumicznych, do
wytwarzania materiatbw budowlanych, a takze w gdrnictwie jako pyt przeciwwybuchowy zwykty.
W gornictwie stosuje sie takze wodoodporny pyt przeciwwybuchowy, ktéry jest otrzymywany w proce-
sie modyfikacji pytu przeciwwybuchowego zwyktego za pomoca stearyny.

Modyfikator bedacy preparatem silikonowym, ktory stanowi roztwér zywicy metylosilikonowej
w rozpuszczalniku organicznym (znany pod nazwag handlowg SarsilH-15) jest standartowo stosowany
do hydrofobizacji ciat statych nie rozdrobnionych, np. powierzchni podtozy mineralnych takich jak be-
tony, tynki wapienne, mury ceglane. Efekt hydrofobizacji osiaga sie poprzez naktadanie na gotowy
materiat warstwy hydrofobowej, poprzez malowanie, natrysk, zanurzanie w kapieli.

Do tej pory nie stosowano preparatu zywicy metylosilikonowej do modyfikacji pytu wapiennego,
zwtaszcza stosowanego jako pyt przeciwwybuchowy.

Znane sg rowniez metody hydrofobizacji materiatow pylistych.

Z polskiego opisu patentowego nr 191 851 znana jest kreda modyfikowana oraz sposoéb jej mo-
dyfikacji polegajacy na osadzaniu na powierzchni kredy substancji modyfikujacej w procesie miesza-
nia. Kreda jest w postaci rozdrobnionej, przy czym na jej powierzchni osadzona jest sél - chlorek
1-alkoksymetylo-3-hydroksypirydyniowy, w ilosci od 0,5 do 3 cz. wag. na 100 cz. wag. kredy. Sposéb
modyfikacji kredy, w ktérym Srodek modyfikujgcy krede nanoszony jest z roztworu wodnego i/lub alko-
holowego w procesie mieszania, polega na tym, proces prowadzi sie w temperaturze pokojowe;j.

Z innego opisu patentowego PL nr 190 802 znany jest sposéb modyfikacji napetniaczy mineral-
nych, w ktérym napetniacze mineralne poddaje sie reakcji z czynnikiem modyfikujgcym w trakcie roz-
drabniania elementami mielgcymi. Sposob polega na tym, Zze napetniacz i substancje modyfikujaca
poddaje sie mieleniu w polu energetycznym, generowanym przez wirujgce pole elektromagnetyczne,
korzystnie o indukcji magnetycznej 0,1-0,15 tesli, w ktérym jako mielniki stosuje sie elementy ferroma-
gnetyczne.

Z polskiego opisu patentowego nr 149 192 znany jest sposéb otrzymywania uszlachetnionej
kredy technicznej, w ktdorym do zageszczonej zawiesiny, przed poddaniem jej suszeniu fluidalnemu
dodaje sie substancje modyfikujace takie jak kwas stearynowy, stearyniany, poliglikole detergenty
anionowe, wielosktadnikowe oleje organiczne w ilosci 1-3 czesci wagowych na 100 czesci wagowych
suchego produktu, wprowadzane w roztworze wodnym, zawiesinie lub w postaci zemulgowanej przy
mieszaniu sktadnikéw co najmniej 0,5 godziny.

Z opisu patentowego PL nr 171 321 znany jest sposob wytwarzania srodka do hydrofobizacji mi-
neralnych materiatbw budowlanych, ktéry polega na tym, ze przeprowadza sie katalizowang kwasem
protonowym, o mocy kwasowej nie mniejszej od mocy HCI, reakcje tetraalkoksysilanu o wzorze Si(OR);,
w ktérym R oznacza grupe -CHs; lub -C,Hs z cyklicznymi polisiloksanami o wzorze (R'R"SiO),, w ktérym
n oznacza liczbe naturalng od 3 do 10, a R', R" sg takie same lub rézne i oznaczajg grupe metylowa,
wyzszg grupe alkilowg lub grupe fluoroalkilowg i/lub z liniowymi polisiloksanami o wzorze T-(R'R"SiO),-T,
w ktdrym p oznacza liczbe naturalng od 10 do 5 x 10*, R', R" i oznaczajq grupe metylowa, wyzsza grupe
alkilowg lub grupe fluoroalkilowa, a T jest grupg koncowa, korzystnie trialkoksysililowg lub alkoksydime-
tylowg, po czym do tak otrzymanego srodka wprowadza sie katalizator utatwiajacy proces wigzania
srodka hydrofobizujgcego z powierzchnia.

Istote wynalazku stanowi zastosowanie modyfikatora w postaci zywicy metylosilikonowej w roz-
puszczalniku organicznym, korzystnie Sarsilu H-15, do hydrofobizacji pytu wapiennego, przy czym pyt
0 uziarnieniu ponizej 1000 um miesza sie z modyfikatorem w proporcji od 1 do 10 czesci wagowych
suchego pytu wapiennego na 1 do 10 czesci wagowych modyfikatora.

Zastosowanie tego preparatu jako modyfikatora pozwolito na otrzymanie wodoodpornego prze-
ciwwybuchowego o parametrach uzytkowych podobnych lub lepszych jak w przypadku zastosowania
pytu wapiennego modyfikowanego dotychczas stosowanymi srodkami.

Proces modyfikacji z uzyciem preparatu silikonowego nie zwigksza ciezaru proszku, dzieki
czemu ten parametr nie bedzie miat wptywu na zmiane lotnosci pytu podczas uruchamiania zapory
przeciwwybuchowej, stosowanej do rozprowadzania pytu przeciwwybuchowego w kopalni. Réwniez
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lotno$¢ modyfikowanego pytu jest lepsza niz lotnos¢ pytu surowego co jest korzystne przy uruchamia-
niu zapory przeciwwybuchowe;j.

Przyktad

Do modyfikacji uzyto pytu surowego (maczki wapiennej) o srednicy ziaren ponizej 80 um. Pyt
charakteryzowat sie gesto$ciami wynoszgcymi kolejno:

rzeczywista - 2,764 glcm®
nasypowg swobodng -0,724 g/cm3
nasypowg ubitg - 1,475 glem®

100 g pytu wapiennego o wilgotnosci odpowiadajgcej warunkom otoczenia i wynoszacej 0,04%
wagowych umieszczono w zlewce o pojemnosci 250 cm?®, a nastepnie zalano modyfikatorem w posta-
Ci rozt;/voru zywicy metylosilikonowej w rozpuszczalniku organicznym o gestosci 0,78 kg/m®, w ilosci
25cm”.

Nastepnie materiat suszono w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 20°C przez 3 do-
by w celu odparowania rozpuszczalnika.

Po wysuszaniu materiat rozdrobniono.

Otrzymana masa ziarnowa byta puszysta i nie zawierata sklejonych ziaren.

Gestos¢ modyfikowanego proszku byta nastepujaca:

rzeczywista - 2,683 g/cm3
nasypowa swobodna - 0,790 g/cm3
nasypowa ubita -1,414 g/cms.

Pyt wapienny modyfikowany wykazuje wlasnosci hydrofobowe i moze by¢ stosowany jako pyt
przeciwwybuchowy.

Zastrzezenie patentowe

Zastosowanie modyfikatora w postaci zywicy metylosilikonowej w rozpuszczalniku organicznym,
do hydrofobizacji pytlu wapiennego, przy czym pyt o uziarnieniu ponizej 1000 ym miesza sie z modyfi-
katorem w proporcji od 1 do 10 czesci wagowych suchego pylu wapiennego na 1 do 10 czesci wago-
wych modyfikatora.
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