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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest staliwo chromowo-niklowe, ktére moze by¢ stosowane do wy-
robu elementéw i czesci maszyn pracujgcych w warunkach korozyjnych w potgczeniu ze zuzyciem
Sciernym.

Do otrzymywania odlewdw elementdéw i czesci maszyn, od ktérych wymagana jest podwyzszona
odpornosé na Scieranie w warunkach korozyjnych stosuje sie staliwo chromowo-niklowe LH18N9 wg
normy PN-EN 102134:1999 i jego modyfikacje — z dodatkami niektorych pierwiastkéw, ktdrych przykta-
dowe sktady chemiczne podano w ponizszej tabeli.

) Sktad chemiczny [% masowe]
Oznaczenie
C Mn Si P S Cr Ni
staliwa inne
maks./maks. maks./maks.|maks.| maks.|maks.
17,0-(10,0 -
00H18N10 | 0,03 | 2,00 | 0,80 [0,045| 0,03 -
19,01 12,5
170- 9.0 -
OH18N9 0,07 | 2,00 | 0,80 (0,045| 0,03 -
20,0 11,0
17,0-| 8,0- | Nw ilosci maks.
1H18N9 0,15 2,00 | 1,00 |0,045| 0,03
19,0 | 10,0 0,11
17,0-| 9,0 - )
OH18N10T | 0,08 | 2,00 | 0,80 |0,045| 0,03 Ti w ilosci 5x%C
19,0 | 11,0
17,0-(10,0 -
1H18N10T | 0,10 | 2,00 | 0,80 |0,045| 0,03 185 | 11.0 Tiw ilosci 5x%C

Jednym z najpopularniejszych gatunkéw kwasoodpornej stali nierdzewnej jest gatunek OH18N9,
ktéry stosowany jest w bardzo szerokim zakresie, miedzy innymi na: wymienniki ciepta, reaktory, chtod-
nice, kondensatory, zbiorniki, rurociggi przesytowe, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe
w przetworniach zywnosci, mleczarniach, browarach, w przemysle celulozowo-papierniczym, spozyw-
czym czy chemicznym na urzadzenia stykajgce sie z roztworami zasadowymi.

Z polskiego opisu patentowego PL 230940 znane jest staliwo chromowo-niklowe o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie, zawierajgce wagowo: C maks. 2,0%, Mn maks. 2,5%, Si maks. 1,50%, P maks.
0,05%, S maks. 0,05%, Cr 15,0-21,0%, Ni 7,0-13,00%, Mo maks. 2,0%, reszta Fe i nieuniknione za-
nieczyszczenia, ktére charakteryzuje sie tym, ze zawiera Ti w ilosci wagowej 1,0-10,0%.

Znany jest z opisu patentowego PL 215332 sposob otrzymywania staliwa przeznaczonego na
odlewy kwasoodporne, ktére zawiera wagowo: 16,0-25,5% chromu, 2,5-14,0% niklu, do 3,0% miedzi,
do 2,0% manganu, do 1,0% krzemu, do 0,30% niobu, do 0,25% azotu, do 0,035% wegla, do 0,030%
fosforu, do 0,020% siarki oraz zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia.

W zgtoszeniu patentowym TW200920860 ujawniono skfad stopu odpornego na korozje i Sciera-
nie, ktéry zawiera masowo: 0,5-2,0% wegla, 2,5-4,5% krzemu, maks. 10% manganu, 15-31% chromu,
0-16% niklu, maks. 7% miedzi, maks. 10% molibdenu, 0,5-3,5% boru oraz 0—8% niobu + wanadu,
reszta zelazo.

Ze zgtoszenia patentowego JPS609861 znane jest staliwo o wysokiej wytrzymatosci i odpornosci
na korozje w wysokiej temperaturze, ktére zawiera masowo: 0,2-0,7% wegla, 0,3-2,0% krzemu,
0,3-2,0% manganu, 5-20% niklu, 15-30% chromu, 0,3-2,0% niobu, 0,1-0,7% azotu oraz 0,05-2%
pierwiastkow ziem rzadkich, reszta zelazo.

W zgtoszeniu patentowym JPS59229470 ujawniono sktad staliwa na odlewy, stosowanego w wa-
runkach korozyjnych i dziatania wysokiej temperatury. Zawiera ono masowo: 0,65-2% wegla, 0,1-3%
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krzemu, 0,1-2% manganu, 25-39% chromu, 7-25% niklu, 0,1-10% wolframu, 0,1-10% molibdenu,
0,01-4,5% tytanu, 0,01-4,5% aluminium, 1-10% kobaltu, jeden lub dwa pierwiastki wybrane sposrod:
azotu, niobu, tantalu, cyrkonu, reszta zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia.

Ponadto znane jest z europejskiego zgtoszenia patentowego EP2258883 austenityczne sta-
liwo zaroodporne, zawierajgce masowo: 0,3-0,6% wegla, 1,1-2,0% krzemu, do 1,5% manganu,
17,5-22,5% chromu, 8-13% niklu, 1,5-4,0% co najmniej jednego wybranego pierwiastka sposrod
wolframu i molibdenu <W+2Mo), 1-4% niobu, 0,01-0,5% siarki, reszta zelazo i nieuniknione zanie-
czyszczenia.

Z kolei w chinskim zgtoszeniu patentowym CN104593692 ujawniono sktad austenitycznego sta-
liwa zaroodpornego, zawierajgcego masowo: 0,1-0,6% wegla, 0,1-0,5% azotu, 0,4-1,5% krzemu, po-
nizej 1,5% manganu, 17,5-22,5% chromu, 8-13% niklu, ponizej 5,0% wolframu, ponizej 6,5% molib-
denu, 1,0-3,0% niobu, reszta zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, w tym ponizej 0,03% siarki, po-
nizej 0,04% tlenu i ponizej 0,05% aluminium.

Celem wynalazku bylo opracowanie sktadu staliwa chromowo-niklowego, z ktérego wykonane
elementy mogtyby pracowa¢ w warunkach korozyjnych w potgczeniu ze zuzyciem sciernym.

Istota staliwa chromowo-niklowego o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, zawierajgcego ma-
sowo: maks. 2,0% wegla, maks. 2,5% manganu, maks.1,50% krzemu, maks. 0,05% fosforu, maks.
0,05% siarki, 15,0-21,0% chromu, 7,0-13,0% niklu, maks. 2,0% molibdenu, niob, reszta Fe i nieunik-
nione zanieczyszczenia, polega na tym, ze zawarto$¢ niobu wynosi 5,4-10,0% masowych.

Wprowadzenie w procesie metalurgicznym do cieklego metalu niobu powoduje wytworzenie
w kapieli pierwotnych weglikow niobu, ktére po zakrzepnieciu utworzg strukture sktadajaca sie
z osnowy chromowo-niklowego austenitu i pierwotnych weglikdw niobu réwnomiernie w niej rozmiesz-
czonych.

Na rysunku przedstawiono zaleznos¢ ubytku masy probek od czasu ich $cierania. Wykres przed-
stawia przebieg zmian zuzycia dla probek w stanie po odlaniu ze staliwa o skfadzie N1,przedstawionego
w tabeli, oraz dla poréwnania probek wykonanych ze staliwa oznaczonego OH18N9 wg normy PN-EN
10213-4:1999.

Przyktadowe sktady chemiczne staliwa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, wedtug wyna-
lazku, podano w ponizszej tabeli.

Oznaczenie Skfad chemiczny [% masowe]

staliwa C | Mn | Si P S Cr | Ni [ Mo | Nb
N2 0,8 (1,3 0,9 |0,04 (0,01 (16,8 |11,6 (1,5 9,3
N22 0,53 |1,25 (0,7 |0,04 (0,015(17,6 |10,3 1,3 5,4

Staliwo wedtug wynalazku po odlaniu ma strukture sktadajgca sie z osnowy chromowo-niklowego
austenitu i pierwotnych weglikéw niobu rownomiernie w niej rozmieszczonych. Mozliwa niewielka ilo$¢
wydzielonego cementytu stopowego rozpuszcza sie po operacji przesycania, tak ze po obrobce cieplnej
jego mikrostruktura sktada sie z osnowy austenitycznej i pierwotnych weglikéw niobu rownomiernie
W niej rozmieszczonych.

Mikrotwardo$¢ osnowy w stanie lanym wynosi 295+305 uHV i jest wyzsza w poréwnaniu z gatun-
kiem OH18N9 wg normy PN-EN 10213-4:1999, dla ktérego w stanie lanym wynosi 260 pHV.

W celu zbadania odpornosci na zuzycie probki poddano badaniu w maszynie Millera. Probki
umieszczono w uchwytach urzgdzenia i poddano je obcigzeniu statg sitg i $cieraniu w mieszaninie wody
i weglika krzemu w proporcji 1:1. Wykonano szesnastogodzinne proby $cierania w 4 cyklach, przy czym
co cztery godziny probki wazono, a na podstawie otrzymanych wynikéw ubytku masy sporzadzono
krzywe zuzycia badanych prébek.

Odpornos¢ na zuzycie w warunkach Scierania staliwa wedtug wynalazku w stanie lanym rosnie
prawie dwukrotnie.



1. Staliwo chromowo-niklowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, zawierajgce masowo:
maks. 2,0% wegla, maks. 2,5% manganu, maks.1,50% krzemu, maks. 0,05% fosforu, maks.
0,05% siarki, 15,0-21,0% chromu, 7,0-13,0% niklu, maks. 2,0% molibdenu, niob, reszta Fe
i nieuniknione zanieczyszczenia, znamienne tym, ze zawarto$¢ niobu wynosi 5,4—10,0% ma-

sowych.
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Zastrzezenie patentowe
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