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(54) Naped statku

(57) Przedmiotem wynalazku jest naped statku za pomo-
ca wirnikéw wiatrowych (1), ktére sprzegniete sg ze sprezarka-
mi (2) pofaczonymi ze zbiornikiem (3) sprezonego powietrza.
Powietrze ze zbiornika wyptywajac poprzez redukcyjny zawor (4)
napedza turbine pneumatyczng (5) sprzegnieta ze sruba napedo-
wa (8) statku.

(3 zastrzezenia)
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(51) C01B 25/32(2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)

(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakdw
(72) PASZKIEWICZ ZOFIA; SLOSARCZYK ANNA; ZIMA ANETA

(54) Sposéb wytwarzania wysokoporowatego,
fosforanowo-wapniowego bioaktywnego
tworzywa implantacyjnego

(57) Wynalazek rozwiazuje problem wytwarzania bioaktywnego
materiatu implantacyjnego o szczegdlnych wiasnosciach. Sposéb
polega na tym, ze zawiesine zelowatego amorficznego fosforanu
wapnia, uprzednio zsyntezowanego metoda mokra, o okreslonym
stosunku molowym Ca/P w zakresie 1,45 - 1,75, -przy ewentual-
nym udziale jonowych modyfikatoréw, korzystnie w postaci CO,?,
Mg*2, Mn*2, poddaje sie procesowi dojrzewania i sedymentadcji,
po czym dekantuje i zageszcza do osadu o wilgotnosci 75 - 82%.
Tak otrzymany placek filtracyjny suszy sie do statej masy w tempe-
raturze 70 - 100°C, po czym poddaje sie go obrdbce mechaniczne)j,
a otrzymany potprodukt wypala sie w temperaturze 400 - 1000°C,
w czasie 1 do 5 godzin, uzyskujac biozgodne, mikroporowate, cha-
rakteryzujgce sie porowatoscia otwartg od 50 do 70% z jednomo-
dalnym rozkfadem poréw w zakresie od 0,05 do 0,5 ym, jedno-lub
dwufazowe tworzywo w postaci granul lub ksztattek, przy czym
w celu uzyskania granul placek filtracyjny po wysuszeniu rozdrab-
nia sie i uzyskane granule rozdziela za pomocg sit na frakcje ziar-
nowe mieszczace sie w przedziale 0,1 = 2 mm, po czym wypala,
natomiast w celu uzyskania ksztattki implantacyjnej placek po wy-
suszeniu formuje sie odpowiednio, nadajagc mu zadany ksztatt,
po czym wypala.

(3 zastrzezenia)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakow

(72) GODLEWSKA ELZBIETA; MANIA RYSZARD;
MARS KRZYSZTOF

(54) Sposoéb wytwarzania krzemku magnezu

(57) Wynalazek rozwiazuje zagadnienie otrzymywania proszku
krzemku magnezu. Sposéb polega na tym, ze stechiometryczng
mieszanine proszkdéw krzemu, o uziarnieniu ponizej 45 um oraz
magnezu o uziarnieniu ponizej 850 pm z ewentualnym dodatkiem
modyfikatoréw w postaci proszkéw, korzystnie pierwiastkéw grup
I@,b), lli@,b), IVa i V(a,b) w postaci czystej lub zwigzkéw chemicz-
nych, ulegajacych rozktadowi w podwyzszonych temperaturach,
w ilosci od 1 do 40% at, (pojedynczo lub w kombinacji) homo-
genizuje sie, a nastepnie zageszcza sie na zimno pod cisnieniem
200 - 500 MPa. Mieszanine umieszcza sie w reaktorze w atmosferze
ochronnej pod cisnieniem 1-10 Pa, po czym inicjuje sie wysokotem-
peraturowa, samorozwijajaca sie synteze w temperaturze zblizonej
do temperatury topnienia magnezu tj. okoto 660°C. Reakcja zapo-
czatkowana lokalnie lub globalnie rozprzestrzenia sie w kilkanascie
sekund w cafej objetosci zloza i przebiega w warunkach adiaba-
tycznych, az do wyczerpania reagentéw. Produkt samorozwijajacej
sie syntezy wysokotemperaturowej w postaci proszku poddaje sie
obrébce cieplnej w temperaturze 500 - 1000°C.

(3 zastrzezenia)
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71) KOWALSKI PIOTR, tédz
72) KOWALSKI PIOTR

4) Sposoéb iinstalacja do regeneracji (oczyszczania)
ziemi okrzemkowej

(57) Instalacja do regeneracji (oczyszczania) ziemi okrzemkowej
zawiera co najmniej jeden zbiornik surowca (1), co najmniej jeden
zbiornik regeneracyjny (2), co najmniej jeden zbiornik pomocni-
czy (21), co najmniej dwie pompy wyporowe (3) oraz co najmniej
jeden modut ultrafiltracyjny (8). Sposéb regeneracji (oczyszcza-
nia) ziemi okrzemkowej zawiera etapy, w ktérych zgromadzong
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