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AT (21) 393069 (22) 2010 11 29

(51) GOTN 27/14(2006.01)
HO1L 35/28 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakow

(72)  WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF; SCHMIDT
MAKSYMILIAN; ZYBALA RAFAL

(54) Sposoéb pomiaru wspotczynnika Seebecka

(57) Sposéb pomiaru wspotczynnika Seebecka, charakteryzuje
sie tym, ze w probce (1) zainstalowanej w komorze izotermicz-
nej (2) umieszczone sg w wykonanych w niej otworach, elementy
mierzace temperature (3 i 4) oraz elektrody (5, 6) do pomiaru na-
piecia Seebecka, przy czym co najmniej jeden z czujnikéw tem-
peratury ogrzewany jest przez krétki czas pradem elektrycznym
ze zrodta pradowego (8), a nastepnie rejestruje sie réwnoczesnie
sygnaty z czujnikdw temperatury oraz napiecie Seebecka miedzy
elektrodami (5, 6) pomiarowymi. Element pomiarowy petni zaréw-
no funkcje grzejnika jak i jest uzywany do pomiaru temperatury.
Elementem pomiarowym moze by¢ termopara lub tez czujnik re-
zystancyjny. Element pomiarowy petnigcy funkcje grzejnika, ogrze-
wany jest bezposrednio statym lub zmiennym pradem elektrycz-
nym ze zrodfa zasilania (8). Elementy mierzace temperature (3 i 4)
umieszczone sg wewnatrz elektrod (5, 6) przeznaczonych do po-
miaru wspotczynnika Seebecka. Wspdtczynnik Seebecka oblicza
sie wyznaczajac wspotczynnik nachylenia prostej na wykresie na-
piecia Seebecka USeeb od réznicy temperatur AT.

(6 zastrzezen)
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AT (21) 393052 (22) 2010 11 26
(51) GO1N 27/83(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakow

(72) KWASNIEWSKI JERZY: MOLSKI SZYMON,;
RUTA HUBERT; KRAKOWSKI TOMASZ

(54) Urzadzenie do monitorowania potaczen zbrojonej
tasmy przenosnika

(57) Urzadzenie posiada zamocowang do ramy przenosnika gto-
wice, zawierajaca dwie sekcje pomiarowe (2, 3) usytuowane obok
siebie w kierunku prostopadtym do osi tasmy (1) przeno$nika. Kaz-
da z sekgji (2, 3) Ztozona jest z dwodch potozonych wspdtosiowo
po obu stronach tasmy (1) obwoddw magnetycznych z czujnikami
natezenia pola magnetycznego. Zsumowane sygnaty z obwodow
magnetycznych pierwszej sekdji (2) podawane sg do analizatora (4)
dtugoscizaktadek a sygnaty z drugiej sekgji (3) inicjowane od zawul-
kanizowanych w tasmie (1) wskaznikoéw kalibracyjnych wyznaczaja
poczatki cyklow pomiarowych. Sekcje pomiarowe (2, 3) zamoco-
wane sg do mechanizmu przesuwnego (6) nadajacego symetrycz-
ne potozenie wzgledem $rodka grubosci tasmy (1). Mechanizm (6)
napedzany jest silnikiem (7) sterowanym z analizatora (4) sygnatem
optymalnej czutosci.

(3 zastrzezenia)
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AT (21) 393132 (22) 20101203
(51) GO1N 27/90(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA, Krakow
(72) KOWAL JANUSZ; WANTUCH EDWARD

(54) Sposdb oceny kierunku zmian chropowatosci
i sktadu fazowego warstwy wierzchniej przedmiotu
stalowego
(57) Sposdb oceny kierunku zmian chropowatosci i sktadu fazo-
wego warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego poddawanego
obrébce skrawaniem charakteryzuje sie tym, ze nad przedmio-
tem (1) w badanej strefie umieszcza sie wzbudnik indukcyjny (2) za-
silany pradem zmiennym i wytwarza pole magnetyczne. Odczytu-

je sie kierunek zmian sktadowej rzeczywistej, i/lub kierunek zmian

sktadowe] urojonej na podstawie réznicy pomiedzy natezeniem
pola wytworzonego (H ) a natezeniem pola wyidukowanego (H,)
w przedmiocie. Wzrost sktadowej rzeczywistej wskazuje na zmniej-
szenie chropowatosci, natomiast wzrost sktadowej urojonej wska-
Zuje na rosnaca zawartos¢ austenitu szczatkowego w warstwie
wierzchniej przedmiotu. Wzbudnik indukcyjny zasila sie pradem
zmiennym o statej czestotliwosci i uzyskuje sie ocene kierunku
zmian na jednej gtebokosci warstwy wierzchniej przedmiotu. Gdy
wzbudnik indukcyjny zasila sie pradem zmiennym o programowo
zmienianej czestotliwosci 500 kHz - 2 MHz i ocenia sie kierunek
zmian w warstwie wierzchniej przedmiotu na gtebokosci pomie-
dzy 100 uma 5 um.

(4 zastrzezenia)

AT (21) 393102 (22) 2010 1201

(51) GOTN 30/60(2006.01)
B01D 15/08 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA GDANSKA, Gdarisk
(72) KAMINSKI MARIAN; BOCZKAJ GRZEGORZ
(54)

54) Sposéb wykonywania destylacji symulowanej

57) Sposob wykonywania destylacji symulowanej materiatow
o zakresie temperatur wrzenia do 750°C polega na wykonaniu



