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margle, surowce ilaste oraz surowce odpadowe pochodzenia prze-
mystowego, w ktérym to zestawie zawartosci gtownych tlenkow
w % wagowych wynosza: 41-48 Ca0, 12-16 SI0,, 2-5 AL 05 1-3 Fe, 0;,
charakteryzuje sie tym, ze surowiec odpadowy stanowi wapno
pokarbidowe powstate w wyniku produkcji acetylenu z karbidu,
zawarte w zestawie surowcowym w ilosci 1-35% wagowych i kto-
re sktada sie w % wagowych z: 60-75 Ca0, 1-5 S0, 0,5-3 ALO;,
0-1 Fe,05, 0-1 SO;, 0-1 MgO, 0-0,1 Na,O, 0-0,1 K,0, 0-0,2 TiO,,
0-0,2 P,Os, a straty prazenia stanowig 20-34% wagowych, nato-
miast $rednia wielko$¢ ziaren wapna pokarbidowego zawiera sie
w przedziale od 20 do 60 pum.
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(54) Zestaw surowcowy przeznaczony do wytwarzania
klinkieru portlandzkiego

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest zestaw SUTOWCOWY przeznaczo-
ny do wytwarzania klinkieru portlandzkiego, zawierajacy naturalne
wapienie, margle, surowce ilaste oraz surowce odpadowe pocho-
dzenia przemystowego, w tym popioty lotne i zuzle paleniskowe
ze spalania wegla kamiennego, w ktérym to zestawie zawartosci
gtownych tlenkéw w % wagowych wynosza: 41-50 Ca0, 12-16 SIO,,
2-5 AlLO, i 1-3 Fe,0;. Zestaw ten charakteryzuje sie tym, ze zawie-
ra 1-100% wagowych wapna pokarbidowego powstatego w wy-
niku produkgji acetylenu z karbidu, zestawionego z mieszanka
popiotowo-zuzlowa w stosunku wagowym od 2:1 do 4:1. Wapno
pokarbidowe skfada sie w % wagowych z: 60-75 Ca0, 1-5 SiO,,
0,5-3 ALO;, 0-1 Fe,0;, 0-1 SO;, 0-1 MgO, 0-0,1 Na,O, 0-0,1 K,0,
0-02 TiO,, 0-02 P,Os, a straty prazenia stanowig 20-34%, przy
czym $rednia wielko$¢ ziaren wapna pokarbidowego wynosi od 20
do 60 um. Mieszanka popiotowo-zuzlowa zawiera w % wagowych:
1-5 Ca0, 42-52 S0, 16-24 Al,0;, 5-12 Fe,0;, 0-4 SO;, 0-2 MgO,
0-2 TiO,, a $rednia wielkos¢ ziaren mieszanki popiotowo-zuzlowej
wynosiod 0,1 do 1,5 mm.
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(54) Sposob dyfuzyjnego taczenia polikrysztatéw YAG-u
(57) Zgtoszenie dotyczy sposobu fgczenia dyfuzyjnego materia-
téw polikrystalicznych na drodze prasowania na gorgco. Sposéb
charakteryzuje sie tym, ze wielowarstwowe ukfady z YAG-u oraz
YAG-u domieszkowanego jonami ziem rzadkich poddaje sie izosta-
tycznemu prasowaniu na goraco.
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4) Sposoéb otrzymywania
4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob otrzymywania 4-bro-
mo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9, polegajacy na acetylowaniu
4-bromo-1-(N-metylo)aminoantrachinonu bezwodnikiem octo-
wym, ochtodzeniu mieszaniny poreakcyjnej, wydzieleniu w drodze
krystalizacji otrzymanego w wyniku acetylacji 4-bromo-1-(N-acety-
lo-N-metylo)aminoantrachinonu i poddaniu go cyklizacji w 0,5%
tugu sodowym, w autoklawie, ochtodzeniu mieszaniny poreakcyj-
nej, wyodrebnieniu surowego 4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydo-
nu-9 i poddaniu go oczyszczaniu, charakteryzuje sie tym, ze su-
rowy 4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydon-9 oczyszcza sie przez
rozpuszczenie w N-metylopirolidonie-2, nastepnie ochtodzenie
otrzymanego roztworu i w koricu odsaczenie wykrystalizowanego
4-bromo-1-(N-metylo)antrapirydonu-9, przemycie go etanolem
i wysuszenie.
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54) Sposéb otrzymywania -lapachonu

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposdb  otrzymywania
B-lapachonu, polegajacy na cyklizacji lapacholu w srodowisku
kwasu, a nastepnie wyodrebnieniu surowego B-lapachonu ze sro-
dowiska reakcji i jego krystalizacji, ktéry charakteryzuje sie tym,
Ze lapachol poddaje sie reakgji cyklizacji w srodowisku kwasu me-
tanosulfonowego, a po zakoriczeniu cyklizacji surowy (3-lapachon
wyodrebnia sie z mieszaniny reakcyjnej w drodze jej ochtodze-
nia i rozcienczenia woda, po czym wydzielony osad surowego
-lapachonu krystalizuje sie z nitrometanu i suszy.
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(54) N-Guanylowe pochodne 9-amino-5,11-dimetylo-
-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposdb
ich otrzymywania i zawierajace je srodki
farmaceutyczne

(57) Przedmiotem zgfoszenia sa N-guanylowe pochodne 9-ami-
no-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-blchinoliny o wzorze (I), w ktérym
n oznacza liczbe catkowita 0 lub 1,1 R oznacza facuch boczny acy-
lujacego a-aminokwasu, ktéry stanowi glicyna lub L-prolina oraz
ich farmaceutycznie dopuszczalne sole. N-Guanylowe pochodne
9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinolin-9-ylo-aminy,
charakteryzuja sie wysoka aktywnoscia cytotoksyczng oraz selek-
tywnoscia dziatania. Ze wzgledu na wiasciwosci fizykochemiczne
i farmakologiczne mogga stanowic¢ sktadnik aktywny srodkéw far-
maceutycznych do leczenia lub profilaktyki réznych rodzajéw no-
wotworow. W zgtoszeniu ujawniono takze sposob otrzymywania



